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4 Onderhoudsinstructies/kleurenbehandeling

Onderhoudsinstructies bij artikelen van: NL

- constructievolhout, naaldhout en plakhout, onbehandeld
De houten onderdelen van het bouwpakket zijn niet behandeld en daarom is een regelmatige beschermende laag strikt
noodzakelijk.
Aanbeveling:
Er wordt aanbevolen aan alle kanten een eerste laag met een houtbeschermingsmiddel aan te brengen (bescherming tegen
besmetting door schimmels en insecten) en vervolgens een tussentijdse en een eindcoating met een hoogwaardige
lazuurverf voor hout (verkleuring, UV-bescherming, bescherming tegen verwering).
Voor blokhutten geldt:
De eerste en tussenlaag moeten voor de montage worden aangebracht. Zorg ervoor dat de blokplanken voor de opbouw
zijn gedroogd. Na de voltooiing volgt de uiteindelijke coating.
Een regelmatige verzorgende coating is vereist! Zorg in ieder geval voor een goede UV-bescherming van de
producten en volg de richtlijnen van de fabrikant voor de verwerking van de lazuurverf.

- Douglasspar, onbehandeld
Worden bouwpakketten van douglasspar zonder bijkomende chemische impregnatie opgebouwd, dan is geen verder
onderhoud nodig buiten het regelmatig schoonmaken met water en het verwijderen van het patina dat zich vormt.
Aanbeveling:
Wanneer het hout gekleurd moet worden gefixeerd, wordt aangeraden om aan alle kanten een eerste laag met een
houtbeschermingsmiddel (bescherming tegen besmetting door schimmels en insecten) en daarna telkens een tussentijdse
en eindcoating met een hoogwaardige lazuurverf voor hout (verkleuring, UV-bescherming, bescherming tegen verwering)
aan te brengen.
Een regelmatige verzorgende coating is vereist! Zorg in ieder geval voor een goede UV-bescherming van de producten en
volg de richtlijnen van de fabrikant voor de verwerking van de lazuurverf.

- Naaldhout, geimpregneerd
Het hout heeft al een eerste behandeling met een dompelimpregnatie op waterbasis gekregen.
Dat beschermt het hout tegen besmetting door schimmels en insecten.
Aanbeveling:
Na ten vroegste 2 tot 3 maanden volle zon moet het oppervliak worden behandeld en moet het droog aanvoelen. Vo6r de
verflaag moet u het oppervlak schoonmaken. Het wordt aanbevolen om daarna een laag met telkens een tussen- en
eindcoating aan te brengen met een hoogwaardige lazuurverf voor hout. Een regelmatige verzorgende coating is vereist!
Zorg in ieder geval voor een goede UV-bescherming van de producten en volg de richtlijnen van de fabrikant voor de
verwerking van de lazuurverf.

Speciale onderhoudsinstructies voor met kleur behandelde artikelen (van SKAN HOLZ)
De met kleur behandelde delen van onze bouwpakketten worden met hoogwaardige lazuurverf behandeld.
Waar dat werd aangebracht, levert het de volgende eigenschappen op:

- bescherming tegen aantasting door blauwkleuring

- bescherming tegen schade door UV-stralen

- bladert niet af

- vermindert het zwel- en krimpgedrag

- de houtstructuur schijnt door

- dunne laag

Informatie over de montage:

- Bij elk met kleur behandeld bouwpakket zit een verpakking lazuurverf om te repareren. Dat moet voor gebruik grondig
worden omgeroerd.

- Onbehandelde snijkanten moeten voor de montage van de component tweemaal met die lazuurverf worden behandel.

- Alle schroefplaatsen of andere beschadigingen van het houtoppervlak die door de montage ontstaan aan de met kleur
behandelde onderdelen moeten tijdens de montage ook minstens tweemaal met lazuurverf worden behandeld.

- Door de opdrachtgever kan het oppervlak verder worden veredeld door het tussentijds met fijnkorrelig schuurpapier te
schuren en het van een bijkomende deklaag te voorzien.

Speciaal voor met kleur behandelde huizen geldt bovendien:

- In het bouwpakket zijn de muurbalken net als de deur en de vensters buiten aan één kant met kleur behandeld.

- Alle onbehandelde, aan de buitenkant aangebrachte onderdelen van het bouwpakket (bijv. buiten overstekende
dakonderkanten of dakgordingen en ook de binnenkant van de deur/vensters) zijn niet beschermd en moeten door de
opdrachtgever met een primer en daarna ten minste eenmaal met lazuurverf worden behandeld. Volg daarvoor ook de
instructies van de fabrikant van de lazuurverf.

Onderhoud:

- Op regelmatige tijdstippen (min. 1 x per jaar) moet het houtoppervliak op beschadigingen worden gecontroleerd. Eventuele
schade die optreedt of scheuren door droogte moeten onmiddellijk worden gerepareerd.

- Voor langdurige verzorging en ter bescherming van het oppervlak moeten verfbeurten ter renovatie worden uitgevoerd. De
frequentie is afhankelijk van de locatie en de belasting van het oppervlak en moet gebeuren voor er zich zichtbare
beschadigingen voordoen.

Let op: de afgedrukte kleurvoorbeelden zijn niet bindend. Afwijkingen in de kleur zijn mogelijk.
Sporen waar de componenten werden neergezet bij met kleur, aan alle zijden behandelde componenten hebben technische
redenen.
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Informace k péci / Barevné oSetieni

CS

Informace k péci o zbozi z:

Zvlastni

masivu, dreva jehliénanu a klizeného dreva, neoSetireného

Drevéné dily stavebni sady jsou neoSetfené, proto je bezpodminecné nutny pravidelny ochranny natér.

Doporuceni:

Doporuduje se prvni natér na vSechny plochy se zakladem pro ochranu dfeva (ochrana pfed napadenim houbami a
hmyzem), jakoz i nasledné po jednom zuslechténi a kone¢ném zuslechténi povrchu vysoce hodnotnou ochrannou lazurou
na dfevo (barveni, UV ochrana, ochrana pred zvétravanim).

Pro roubené domy plati:

Prvni a nasledny natér musi prob&hnout pfed montazi. Prosim dbejte na to, aby byly foSny pfed vystavbou suché. Po
dokonceni probiha kone¢né povrchové zuslechténi.

Pravidelny osetfujici natér je nutny! Dbejte v kazdém pripadé na dobrou UV ochranu produktt a postupujte dle
navodu pro zpracovani od vyrobce lazury.

douglasky, neosetrené

Jsou-li stavebni sady stavény z douglasky bez dodate¢né chemické impregnace, nemusi byt az na pravidelné ocistovani
tvofici se patiny podniknuto Zadn4a dalSi oSetfeni.

Doporuceni:

Ma-li byt dfevo barevné fixovano, doporucuje se prvni natér na vSechny plochy se zakladem pro ochranu dfeva (ochrana
pfed napadenim houbami a hmyzem), jakoz i nasledné po jednom zu$lechténi a kone¢ném zuslechténi povrchu vysoce
hodnotnou ochrannou lazurou na dfevo (barveni, UV ochrana, ochrana pred zvétravanim).

Pravidelny o$ettujici natér je nutny! Dbejte v kazdém pfipadé na dobrou UV ochranu produktd a postupujte dle navodua pro
zpracovani od vyrobce lazury.

dreva jehliénant, impregnovaného

Drevo jiz ziskalo prvni oSetfeni ponornou impregnaci na vodni bazi.

Ta chrani dfevo pfed napadenim houbami a hmyzem.

Doporuéeni:

Povrch by mél byt dale oSetfen nejdiive po 2—3 sluneénych mésicich a mél by byt na dotek suchy. Pfed natérem povrch
ocCistéte. Nyni se doporucuje natér po jednom zuslechténi a kone€ném zuslechténi povrchu vysoce hodnotnou ochrannou
lazurou na dfevo. Pravidelny oSetfujici natér je nutny!

Dbejte v kazdém ptipadé na dobrou UV ochranu produkt(i a postupuijte dle navodu pro zpracovani od vyrobce lazury.

informace k péci o barevné oSetiené zbozi (od SKAN HOLZ)

Barevné

oSetfené dily nasSich stavebnich sad jsou oSetfeny vysoce hodnotnou lazurou.

Ta vykazuje v oblasti priiniku nasledujici vlastnosti:

ochrana pfed napadenim zamodralosti
ochrana pred poskozenim UV zafenim
neodlupuje se

snizuje bobtnani a ubyvani

prosvitani struktury dfeva

tenkovrstva

Informace k vystavbé:

U kazdé barevné oSetfené stavebni sady se nachazi jedno baleni lazury pro opravy. Pfed zpracovanim jej prosim dikladné
promichejte.

NeosSetfené fezné hrany musi byt pfed montazi tohoto stavebniho dilu 2x oSetfeny touto lazurou.

VS8echna Sroubovaci mista nebo jind poskozeni vznikla montazi musi byt béhem vystavby také minimalné 2x oSetfena
lazurou.

Na stavbé je mozné povrch déle zuSlechtit mezibrusem pomoci drobnozrnného smirkového papiru a dalSim natérem
povrchu.

Specialné pro barevné oSetiené domy navic plati:

Udrzba:

Ve stavebni sadé jsou foSny stén, vnéjsi strana dvefi a oken jednostranné osetfeny barvou.

VSechny neoSetfené, ve vnéjSi oblasti umistnéné dily stavebni sady (napf. vné pFesahujici spodni strany stfech, resp.
stfesSni vaznice, jakoz i vnitfni strana dvefi/oken) nejsou chranény a musi byt na strané stavby oSetfeny zakladovanim a
nasledné minimalné jednou lazurou. Dbejte k tomuto Uc¢elu také na udaje vyrobce lazury.

V pravidelnych odstupech (min. 1x ro€né) musi byt povrch dfeva pfekontrolovan na poskozeni.

Eventualné se vyskytujici poskozeni nebo vyskytujici se trhliny zplisobené vysousenim musi byt okamzité vyspraveny.

Pro dlouhodobou pééi a ochranu plochy musi byt provedeny renovaéni natéry. Cetnost je zavisla na stanovisti a zatizeni
povrchu a musi prob&hnout pfed objevenim viditelnych Skod.

Dbejte prosim na to, aby otiSténé barevné vzory nebyly zavazné.
Barevné odchylky jsou mozné.
Stopy po ulozeni na v§ech plochach barevné osetrenych stavebnich dilti jsou technicky podminéné.
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& Pokyny k starostlivosti / Farebné osetrenie

Pol I dlivosti ul leduiticich materialov:

Drevené dielce montaznej stpravy su neoSetrené, preto sa v kazdom pripade vyzaduje pravidelny ochranny

nater. Odporucanie:

Odporuca sa vSestranny prvy nater s ochrannou zlozkou dreva (ochrana pred napadnutim hubami a hmyzom) a

nasledne jedna vrstva medzinateru a jedna vrstva finalneho nateru s kvalitnou lazurou na ochranu dreva (zafarbenie,

UV ochrana, ochrana pred zvetravanim).

Pre zrubové domy plati:

Prvy nater a medzinater musi prebehnut eSte pred montazou. Dbajte na to, aby bolo drevo pred montazou suché. Finalna
vrstva nasleduje po dokonceni.

Vyzaduje sa pravidelny oSetrujuci nater! V kazdom pripade dbajte na dobri UV ochranu produktov a pokyny k
spracovaniu od vyrobcu lazury.

Pri montazi montaznych suprav z duglasky bez dodato¢nej chemickej impregnacie sa okrem pravidelného &istenia

tvoriacej sa patiny vodou nemusi vykonavat dalSia starostlivost.

Odporucanie:

Ak ma byt drevo farebne fixované, odportc¢a sa v8estranny prvy nater s ochrannou zloZkou dreva (ochrana pred
napadnutim hubami a hmyzom) a nasledne jedna vrstva medzinateru a jedna vrstva finalneho nateru s kvalitnou lazurou na
ochranu dreva (zafarbenie, UV ochrana, ochrana pred zvetravanim).

VyZaduje sa pravidelny oSetrujuci nater! V kazdom pripade dbajte na dobru UV ochranu produktov a pokyny k spracovaniu
od vyrobcu lazury.

Drevo uz bolo prvykrat oSetrené pomocou ponornej impregnacie (morenim) na baze vody. Ta chrani

drevo pred napadnutim hubami a hmyzom.

Odporuganie:

Povrch by sa nemal znovu oSetrovat skér ako po 2-3 slneénych mesiacoch a mal by pdsobit sucho. Pred naterom
vycistite povrch. Teraz sa odporuca jedna vrstva medzinateru a jedna vrstva finalneho nateru s kvalitnou lazurou na
ochranu dreva. VyZaduje sa pravidelny oSetrujuci nater!

V kazdom pripade dbajte na dobrd UV ochranu produktov a pokyny k spracovaniu od vyrobcu lazury.

Pol | livosti pre farel < ) ukty (znacky SKAN HOLZ)

Farebne oSetrené diely z naSich montaznych suprav su oSetrené kvalitnou lazurou. Ta
v oblasti nanasania vykazuje nasledujuce vlastnosti:
- ochrana pred modranim
- ochrana pred Skodami z UV Ziarenia
- nelupe sa
- znizuje zduavanie a zmrstovanie
- presvitanie Struktury dreva
- tenka vrstva
Inf scie | .
- Ku kazdej montaznej suprave s farebnym o$etrenim je prilozena plechovka s lazdrou. Pred spracovanim ju dokladne
premiesajte.
- NeoSetrené hrany sa pred montazou konstrukéného dielu musia 2x oSetrit touto lazdrou.
- Miesta na zaskrutkovanie alebo iné poSkodenia povrchu dreva, ktoré by vznikli pri montazi na farebne oSetrenych dieloch,
sa pocas montaze tiez musia minimalne 2x oSetrit' lazdrou.
- Na mieste inStalacie sa prebrisenim jemnym brisnym papierom a dalSim naterom sa da povrch este viac oSetrit.
§ ial farel Zet 2 d | tol |ati;
-V montaznej suprave su stenové dosky a vonkajSia strana dveri a okien z jednej strany farebne oSetrené
- VSetky neosSetrené diely montaznej supravy aplikované v na vonkajSej strane (napr. zvonku precnievajuce podhlady strechy,
resp. vaznice strechy a vnatorna strana dveri/okien) su nechranené a na mieste inStalacie sa musia oSetrit zakladnym
naterom a nasledne aspori jednou vrstvou lazury. DodrzZujte pokyny vyrobcu lazury.

- Povrch dreva sa musi kontrolovat v pravidelnych intervaloch (min. 1x za rok), aby sa zistilo, i nie je
poskodeny. Pripadne vzniknuté poSkodenia alebo trhliny z vysu$ania sa musia okamzite odstranit’.

-V ramci dlhodobého oSetrovania a na ochranu povrchu sa musia pouzit renovacné natery. Frekvencia zavisi od umiestnenia
a zatazenia povrchu a musi prebehnut pred vyskytnutim viditelného poskodenia.

Upozoriiujeme, ze vytlacené farebné vzory nie su zavazné. Farebné odchylky
sU mozné.
Ukladacie ryhy su v pripade vSestranne farebne osetrenych konstrukénych dielov technicky podmienené.
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Garantieversprechen SKA
HOL
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O

1.

Die SKAN HOLZ Europe GmbH (im Folgenden: SKAN HOLZ) gewahrt dem Kaufer, sofern dieser Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, fur
die private Nutzung auf das in Deutschland oder in Osterreich bei einem autorisierten Handler gekaufte SKAN HOLZ-Produkt eine
Haltbarkeitsgarantie von 5 Jahren, beginnend mit dem Datum des Verkaufs des SKAN HOLZ-Produktes an den Kaufer zu den
nachstehenden Bedingungen und unter den weiteren Voraussetzungen.

Auf dieses Garantieversprechen ist - soweit zwingendes nationales 6sterreichisches Recht nicht entgegensteht - ausschlieRlich deutsches
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.

2
2.1. Das Garantieversprechen erstreckt sich ausschlieRlich auf Holzteile und

- auf Mangel, die trotz sachgemaRer Pflege durch den Kaufer anhand der dem SKAN HOLZ-Produkt beigefugten Pflegehinweise als
Materialfehler des Holzes auftreten;

- auf konstruktionsbedingte Mangel, die trotz ordnungsgemager Errichtung durch den Kaufer gemaR der dem SKAN HOLZ-Produkt
beigefiigten Montageanleitung als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten;

- auf Mangel an der Standsicherheit des SKAN HOLZ-Produktes, die trotz ordnungsgemafer Errichtung durch den Kaufer gemaf der dem
SKAN HOLZ-Produkt beigefugten Montageanleitung und unter Beachtung der dort beschriebenen Voraussetzung einer ordnungsgematen
Grindung eines ordnungsgemafen Fundaments als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten.

Treten innerhalb der Garantiefrist von 5 Jahren zuvor beschriebene Mangel auf, so wird SKAN HOLZ nach eigenem Ermessen das SKAN
HOLZ-Produkt entweder ganz oder teilweise durch Lieferung von Ersatzteilen ersetzen oder reparieren. SKAN HOLZ ist berechtigt,
Garantieanspriiche des Kaufers durch Dritte erflllen zu lassen.

Weitergehende Anspriiche aus dieser Garantie bestehen nicht. Insbesondere gewahrt die Garantie keine Haftung fiir Folgeschaden und
Aufwendungen des Kaufers oder Dritter.

SKAN HOLZ weist darauf hin, dass es sich bei Holz um einen Baustoff handelt, der naturgemaf auf klimatische Veranderungen reagiert.
Dies kann in Abhangigkeit von den Umweltbedingungen zu - meist auch nur temporaren - strukturellen Veranderungen an dem Holz fiihren.
Derartige Veranderungen, die z.B. zu einer leichten Beeintrachtigung der Biindigkeit und Dichtigkeit (insbesondere bei hdlzernen Tiren oder
Fenstern) fihren kénnen, werden grundsatzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet. Eigenschaften des Holzes wie z. B.
naturliches Quell- und Schwindverhalten bei Aufnahme bzw. Abgabe von Feuchtigkeit, leichtes Verdrehen und Rissbildung, auftretende
Trocken- und Hirnholzrisse, natlrliche Maserung und Astigkeit, Harzaustritte, leichte Unebenheiten im Holz, Baumkanten, Setzungen und
Hebungen, Mallhaltigkeiten, Querschnittdnderungen, technisch bedingte Bearbeitungsspuren wie Hobelschlage, Verfarbungen oder
ausgerissene Schnittkanten, die durch die unterschiedliche Beschaffenheit des Rohholzes auftreten kdnnen, aber auch vorgeschriebene
Rollstempel werden ebenfalls grundsatzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet.

2.2. Die Garantiehaftung ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

- Der Kaufer ist verpflichtet, das SKAN HOLZ-Produkt vor der Montage auf Vollstandigkeit der Einzelteile und erkennbare Mangel zu
kontrollieren. Die Garantiehaftung besteht nicht fiir solche Mangel, die darauf beruhen, dass der Kaufer Bestandteile des SKAN
HOLZ-Produktes bei der Montage verwendet, die erkennbar defekt oder schadhaft sind;

- fur solche Mangel, die darauf beruhen, dass der Kaufer trotz Unvollstandigkeit der Einzelteile das SKAN HOLZ-Produkt montiert;

- fur solche Mangel, die aufgrund Lagerung und / oder Transport des SKAN HOLZ-Produkts beruhen;

- flr solche Mangel, die darauf beruhen, dass der Kaufer die dem SKAN HOLZ-Produkt beigefiigten Pflegehinweise nicht beachtet,
insbesondere notwendige Schutzanstriche oder Uberpriifungen der Gewindestangen (bei Blockhausern) nicht regelmaRig durchfiihrt;

- fur solche Mangel, die auf Montagefehlern oder auf kauferseitig vorgenommenen Veranderungen des Bausatzes (wie An- oder Umbauten)
beruhen;

- bei unsachgemafen Gebrauch des SKAN HOLZ-Produktes (insbesondere ist das SKAN HOLZ-Produkt nur fur eine private Nutzung
vorgesehen);

- Schaden, die auf Mangeln des verwendeten Untergrundes, z.B. bei Feuchtigkeitsanreicherung im Holz aufgrund von mangelhafter
Griindung beruhen;

- Schaden, die auf Mangeln unsachgemaler Fundamente oder Verankerungen beruhen;

- Schaden aufgrund Schneelast, wenn der Kaufer einen Bausatz verwendet, der die fiir den Ort der Errichtung vorgeschriebene
Schneelasttragfahigkeit unterschreitet;

- gewohnlichen Verschleifl3;

- Mangeln, die auf héhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Hagelschlag, Sturm ab Windstarke 7, nicht ausreichender, ibermafiger Schneelasten,
Dachlawinen), mechanische Einwirkung, Baufeuchte oder entsprechende Umstande zuriickzufiihren sind.

2.3. Die gesetzlichen Produkthaftungs- und Gewahrleistungsrechte bleiben von dieser Garantie unberthrt und bestehen unabhangig von der
Inanspruchnahme der Garantie.

3.

Die Garantieanspriiche sind gegeniiber SKAN HOLZ schriftlich (E-Mail oder Telefax genugt) unter Beifuigung einer Kopie des Kaufbeleges

mit Kaufdatum und der dem Bausatz beigefligten Positionsliste unverziglich (spatestens innerhalb von 7 Tagen) nach Auftreten des Mangels
geltend zu machen. Die Anspriiche sind zu richten an:
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