UDRZBA KOVOVYCH VYROBKU

V8eobecny navod udrzby kovovych vyrobku

Povrch kovovych vyrobku vyzaduje pravidelné Cisténi. Koupelnové doplrky Ize €istit horkou vodou s
prostfedkem na myti nadobi

(saponat) a poté prelestit jemnym hadfikem a vytfit do sucha. Nejlepsi zplsob na odstranéni silngjSiho
znedisténi, napf. vodniho kamene, je pouziti octa. Roztok by mél pusobit cca 15 — 20 minut. Po aplikaci je
nutné vyrobek dobfe oplachnout €istou vodou. Na plochy vyrobkl z korozivzdorné oceli les$téné do
vysokého lesku je nutné pouzivat bezchlorové prostfedky ! Napf. na Cisténi skla.

Sklenéné a keramické prislusenstvi doplfikt Cistéte obdobnym zplsobem jako kovové ¢asti a vyvarujte se
také pouzivani prostfedkd zminénych nize. V zadném pfipadé
nepouzivejte k ¢isténi mycku na nadobi.

Poskozeni mize nastat v téchto pFipadech :

a) pouziti bélicich nebo desinfekénich prostfedkl predevsim pokud obsahuji slouceniny chloru (chlornany,
chlore¢nany, apod.). Tyto prostfedky nemusi byt pouzivany pfimo na vyrobky. Vyrobek mliZze byt poskozen
i v nevétratelné mistnosti, kde se srazi voda s pfimési chloru (bazény, vifivky apod).

b) vlivem plsobeni vodniho kamene. Tlusté vrstvy vodniho kamene, které jsou i vihké, vyrazné zvysuiji
riziko poskozeni i koroze.

c) pouziti alkalickych nebo kyselych silné koncentrovanych disticich prostfedkd a prostredkl obsahujici
silna oxidacni ¢inidla (protiplishnové a bélici prostfedky). Tyto prostfedky nemusi byt pouzivany pfimo na
vyrobky. V omezené provétravanych prostorech je vhodné se vyhnout pouziti téchto prostiedkd —
odparované chlorované slouc¢eniny mohou na povrchu kondenzovat a tim ho poskodit. Pokud je nutné tyto
Cistici nebo desinfekéni prostfedky pouzit, je nutné zajistit dobré vétrani prostor a Cisténé povrchy dobfe a
rychle oplachnout!

d) pouziti prostfedkll stavebni chemie uréenych pro ¢isténi napf. dlazeb od stavebnich hmot - jsou velmi
korozné agresivni!

e) pouziti tekutych nebo pastovitych pisk(, které obsahuji abrasivni ¢astice! Je tfeba vyhnout se jakymkoli
drsnym gisticim prostfedkiim, protoze ty mohou byt pFic¢inou Skrabancu. V zadném pfipadé se nesmi
pouzivat ocelova vina. Ta uvolfuje ¢astecky zeleza, které porusuji povrch.

f) pouzivani ponornych lazni na ¢isténi stfibra! Ty obsahuiji silné kyseliny nebo chloridy a jsou pro ¢isténi
pochromovanych vyrobku &i vyrobkl z korozivzdorné oceli rovnéz

naprosto nevhodné.

g) v pripadé Cisténi povrcha Cisticimi prostfedky, kde neni znamé slozeni, které by mohlo poskodit vrchni
vrstvu povrchové Upravy. Skodlivéa je i kuchyriska sl.

Pouzivanim nevhodnych ¢isticich prostfedkd nebo nespravnou udrzbou dochazi k poskozeni vyrobku vinou
spotiebitele a na vzniklé zavady nemuze byt uplatnéna reklamace!
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