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TECHNICKY LIST

PRECIT IPA V60 S 35 (0,5M)

Uprava horniho povrchu pasu: Jemnozmny mineralni posyp.

Asfaltova vrstva nad nosnou vlozkou: Smés oxidovaného asfaltu s mineralnimiplnivy.
Nosna vlozka: Nosnavlozka ze skelnérohoze

Asfaltova vrstva pod nosnou vlozkou: Smés oxidovaného asfaltu s mineralnimiplnivy.
Uprava dolniho povrchu pasu: Lehce tavitelna polymernifolie

EN 13 707+ A2: 2009 Hydroizolacni pasy a folie - Vyztuzené asfaltové pasy pro hydroizolaci stiech
EN 13 969:2005 + A1:2007 Hydroizolacnipasya folie - Asfaltové pasy do izolace protivlihkosti a asfaltové
pasydo izolace protitlakové vodé

1023-CPR-0234 FRjazan -13707

1023-CPD-0374F Osipovici -13707

Hydroizolace podzemnich ¢astistaveb a podzemnich objektli proti zemni vihkosti. Protizemnivlhkostise
pas zpravidlanavrhuje vjedné vrstvé.

Hydroizolacestrech. Podkladnivrstva a mezivrstva. U vicevrstvych systémi se doporucuje pas kombinovats
pasem s nosnou vlozkou z polyesterového rouna nebo skelné tkaniny. Pas je mozné vyuzit jako
parozabranu.

Zpracovani lepenim nebo natavovanim na vhodny podklad. V pripade lepeni je nutné pouzit specialnilepidlo.
Pro funkci parozabrany v pripadésilikatového podkladu se pas bodové natavuje. Minimalni teplota ovzdusi i
vlastniho pasu pfi zpracovanije +5 °C. Velikost pricnych a podélnych spoji (presahl) je 100 (min.80) mm.

Pasy se dodéavaiji v rolich. Role jsou zabezpecleny protirozbaleni a dodavaji se na paletach fixovany ve vertikalni
poloze.

Udaje o vyrobku jsou uvedeny na balici pasce nebo na identifikac¢nim étitku, piipadnéjejich kombinaci a splfiji
pozadavky pfislusnych norem.

Doprava roli se provadi ve vertikalni poloze v uzavienych dopravnich prostredcich. Pfepravu v nekrytych
dopravnich prostredcich Ize provést pouze v tom pripadé, ze vyrobky jsou prepravovany na paletach
zabezpecenych smrstovacifélii.

Role se skladuji ve vertikalni poloze na paletach. Role musibyt chranény pred primymi povétmostnimivlivy,
hlavné pred slunecnimzafenim a jinymi zdroji tepla, které by mohly zp Gsobitjejich deformaci

5 let
Pocetroli na paleté Plocha role (m?) Plocha na paleté (m?) Vaha palety brutto
cca. (kg)
40 5 200 992
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TECHNICKE PARAMETRY

Vlastnost Hodnota Jednotka Metoda
Podkategorie Asfaltové pasy -

Druh pasu Oxidovany asfalt =
Vyztuzna vlozka Nosné vlozka ze skelné rohoze -

Tloustka 35+0.2 mm EN 1849-1
Reakce na ohen E EN 13501-1
Plosna hmotnost 49 kg/m? EN 1849-1
Ohebnost za nizkych teplot <0 °C EN 1109
Odolnost proti stékani pri zvySené teploté > 80 °C EN1110
Max. tahova sila podélna 450 + 100 N/50 mm EN12311-1
Max. tahova sila pficna 200 + 80 N/50 mm EN12311-1
Taznost pfi max. tahové sile podélné 4,0+ 2,0 % EN12311-1
TaZnost pfi max. tahové sile pricné 40+20 % EN12311-1
Zjevné vady bez zjevnych vad EN 1850-1
Pfimost vyhovuje EN 1848-1
Odolnost proti narazu - mm EN 12691
Smykova odolnost ve spoji - N/50 mm EN12317-1
Sitka pasu > 0,495 m EN 1848-1
Délka pasu > 9,90 m EN 1848-1
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