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HYDROIZOLACNI STERKA 1K

Pruzna hydroizola¢ni hmota pro tvorbu vodotésné vrstvy dle CSN EN 14891. Vytvafi souvislou hydroizolaéni a
protiradonovou bariéru. Ma velmi dobrou pfidrznost k podkladu a dlouhodobé chrani stavebni konstrukce pfed

pranikem vody.

Technicka data:

Baze cement/polymer
Konzistence prasek \; Y
Systém vytvrzovani hydratace, polymerizace =

Zpracovatelnost

60 minut od smichani

Doba uplného vytvrzeni 24 hod.
Spotreba suché smési (vrstva 1 mm) 1,5 kg/m?
Vodotésnost (CSN 73 1319) zadny pranik
Pocatecni tahova pridrznost 1,70 MPa
Tahova pridrznost po tepelném starnuti 2,40 MPa
Tahova pridrznost po ulozeni ve vodé 1,10 MPa

Charakteristika:

trvale pruzna

shadno se aplikuje

vyborna pfidrznost ke v§em béznym stavebnim povrchim
vytvari souvislou nepropustnou vrstvu beze spoju

vytvari protiradonovou bariéru

vysoka Zivotnost

Priklady pouziti:

. vhodna pro interiér i exteriér

= hydroizolace sklepd, teras, balkéonG a lodzii

= vodotésna vrstva pod obklady a dlazby v koupelnach,
kuchynich aWC

. hydroizolaéni vrstva betonovych bazénu a jimek

. neni vhodna jako finalni Uprava na pochozi a pojizdné
plochy

Provedeni:
Baleni: plastové kbeliky 5, 10, 15 kg
Barva: Seda

Skladovatelnost:
V neotevieném obalu na suchém a vétraném misté 12 mésicl
od data vyroby. Chrante pfed destém a vihkosti!

Bezpecnost:

Dodrzujte bézné podminky hygieny a bezpec€nosti prace. Dalsi
pokyny viz bezpe€nostni list vyrobku a udaje uvedené na
etiketé.

Pracovni postup:

Priprava podkladu: povrch musi byt pevny, Cisty, zbaveny
prachu, vykvétd a nesoudrznych ¢asti. Praskliny a nerovnosti
vyspravte vyrovnavaci hmotou SOUDACONCRETE, kouty a
rohy opatrete fabiony, nebo pouzijte Soudal Tésnici pas. Savé
podklady pfedem oSetfete systémovym natérem Soudal
Akrylatova penetrace nebo Hloubkova NANO penetrace.
Priprava stérky: Stérkovou hmotu pfipravite vsypanim suché
smési do vody v poméru 1kg suché smési na 0,2 | vody. Ihned
ddkladné rozmichejte po dobu min. 2 minut pomoci elektrického
michadla (otacky cca. 600 ot./min). Rotor michadla drzte
neustale pod hladinou tak, aby nedoslo k nezadoucimu
pfimichani vzduchu do pfipravované hmoty. Rozmichanou
smés nechte 5 minut odstat a opét kratce promichejte.
Zpracovatelnost smési po rozmichani je 60 minut.

Upozornéni: nedodrzeni pfedepsaného mnozstvi vody
zhorSuje deklarované vlastnosti stérky.

Nanaseni:

Prvni vrstvu nanasejte Stétkou, valeckem, ocelovym ¢i
plastovym hladitkem na podklad v tloustce cca 1 mm.

Rohy a kouty vylozte Soudal Tésnicim pasem. Tésnici pas
zapravte do Cerstvé nanesené prvni vrstvy stérky.

Druhou vrstvu stejné tloustky aplikujte po 6-ti hodinach
(20°C/50% r. v.). Nizka teplota prodluzuje dobu zrani stérky.
Jednotlivé vrstvy vzdy nanasejte kiizovym zplsobem.
Celkova finalni tloustka souvrstvi by méla byt min. 2 mm.
Obklady nebo dlazby muzete lepit nejdfive 24 hodin od
naneseni finalni vrstvy. Pro lepeni doporuéujeme pouzit Soudal
Lepidlo na obkladacky 24A nebo cementova lepidla Soudal
PROFI-FLEX nebo EXTRA-FLEX.

Orientaéni vydatnost z 1 kg suché smési: 0,7 m%1 vrstva.
Pracovni teplota (vzduch i podklad): +5°C az +30°C.

Cisténi: naradi a pomticky okamZité po skon&eni prace omyjte
vodou.

Poznamka: Informace obsazené v tomto dokumentu jsou vysledkem nasich testl a zkuSenosti a jsou uvedeny v dobré vife. Riznorodost materiald, podkladu, pocet jejich moznych
kombinaci a zplsobu aplikaci je tak vysoky, Ze neni mozné obsahnout jejich Uplny popis. Z téchto divodd nemizeme obecné pfijmout odpovédnost za dosazené vysledky. V kazdém

pfipadé doporucujeme aplikaci pfedem vyzkouset
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