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Technicky list 010

Technicky list plati
pro vyrobky

charBIT® A330 H
A330 H

Popis vyrobku

Asfaltovany pas typu A je naimpregnovana nasdkava nosnad vlozka ze strojni hadrové
lepenky (nejlevnéjsi pas). Vyrobek nema zadnou povrchovou Upravu.

Dle urceni spada
do zkusSebnich norem

EN 13859-2 jako podkladni a pro pojistna hydroizolace pro stény
EN 13707 jako separacni vrstva

Oblast pouziti

Jako docasna a provizorni hydroizolace staveb. docasné jako provizorni stfesni pas,
jako provizorni kryti i mimo oblast stavebnictvi (napt. prikryti rlznych material( pred
srazkovou vodou).

Provedeni a oznaceni
vyrobku

Nosna vloZka - strojni hadrova lepenka - je naimpregnovana silni¢nim asfaltem.
Pasy se prodavaji v rolich o Siti 1 m a délce 30,0 m (pfip. 20,0 m).

Zpracovani

P¥i zpracovani asfaltovych past je vidy nutné dodriet zasady uvedené v CSN.
Pro kvalitu izolatérskych praci je nutné, aby teplota konstrukce, materidlu a ovzdusi
byla vyssi nez +5 °C dle pokyn( vyrobce pro zpracovani asfaltovych pasa.

Skladovani

Role asfaltovych pasi se skladuji v krytych skladistich na suché, rovné a pevné podlaze,
uloZzené nastojato tak, aby nebyly vystaveny UV zareni a pfimym povétrnostnim
vliviim. V blizkosti nesmi byt Zadné tepelné zdroje.

Maximalni skladovatelnost vyrobku je 6 mésici od data dodani zbozi.

Pfeprava

Role asfaltovych pasl se dopravuji na paletach natojato v Cistych, krytych a suchych
dopravnich prostredcich.

Typy vyrobku vyrabénych dle TL 010 jsou podrobovany testiim vlastnosti v rozsahu a éetnosti presné danych ve
vyse uvedenych normach.

Vsechna méfidla pouZivana k méreni, dle niZze uvedenych norem, jsou fizena internimi predpisy.

zkouska
Technické parametr v oznamka| jednotka hodnota
P v dieEsNEN [P )
délka 1848-1 m min. udavana délka
Rozméry Sirka 1848-1 m 1,00 m +0,8%
primost 1848-1 mm max. 20 mm/10 m délky
Zjevné vady 1850-1 - bez zjevnych vad
Plosna hmotnost 1849-1 kg/m2 0,60+0,15
Reakce na ohen 13501-1 trida E
Tahové vlastnosti: 8lna >
Pevnost p?’(jel’n - N/50mm >ggg
> : pricna 12311-1 =
Tahové vlastnosti: podélna % 21,5
Taznost pri¢na ° >2,5
Odolnost proti protrhavani (dfik héebiku) 12310-1 N >50
Tahové podéing >350
vlastnosti: N/50mm
51 pfiéna >200
Ur,ne é , Pevnoit 12311-1
starnuti Tahové podéina >1,0
vlastnosti: %
TaZnost pricna >2,0
Vodotésnost 13111 W1 0ml
Neobsahuje slozky a pfisady povazované za nebezpecné
Uvedené hodnoty jsou stanoveny statisticky a mohou vykazovat tolerance. Systém prokazovani shody 2+, 3
Vyrobce: tel.: +420 494 383 431 11.12.2023
Charvét a.s. fax: +420 494 383 308 1.0.6

Druzstevni 289, 51742 Doudleby nad Orlici

email: info@charvat.cz
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Technicky list 010

Technicky list plati
pro vyrobky

charBIT® A500 H
A500 H

Popis vyrobku

Asfaltovany pas typu A je naimpregnovana nasdkava nosnad vlozka ze strojni hadrové
lepenky (nejlevnéjsi pas). Vyrobek nema zadnou povrchovou Upravu.

Dle urceni spada
do zkusSebnich norem

EN 13859-2 jako podkladni a pro pojistna hydroizolace pro stény
EN 13707 jako separacni vrstva

Oblast pouziti

Jako docasna a provizorni hydroizolace staveb. docasné jako provizorni stfesni pas,
jako provizorni kryti i mimo oblast stavebnictvi (napt. prikryti rlznych material( pred
srazkovou vodou).

Provedeni a oznaceni
vyrobku

Nosna vloZka - strojni hadrova lepenka - je naimpregnovana silni¢nim asfaltem.
Pasy se prodavaji v rolich o Siti 1 m a délce 20,0 m.

Zpracovani

P¥i zpracovani asfaltovych past je vidy nutné dodriet zasady uvedené v CSN.
Pro kvalitu izolatérskych praci je nutné, aby teplota konstrukce, materidlu a ovzdusi
byla vyssi nez +5 °C dle pokyn( vyrobce pro zpracovani asfaltovych pasa.

Skladovani

Role asfaltovych pasi se skladuji v krytych skladistich na suché, rovné a pevné podlaze,
uloZzené nastojato tak, aby nebyly vystaveny UV zareni a pfimym povétrnostnim
vliviim. V blizkosti nesmi byt Zadné tepelné zdroje.

Maximalni skladovatelnost vyrobku je 6 mésici od data dodani zbozi.

Pfeprava

Role asfaltovych pasl se dopravuji na paletach natojato v Cistych, krytych a suchych
dopravnich prostredcich.

Typy vyrobku vyrabénych dle TL 010 jsou podrobovany testiim vlastnosti v rozsahu a éetnosti presné danych ve
vyse uvedenych normach.

Vsechna méfidla pouZivana k méreni, dle niZze uvedenych norem, jsou fizena internimi predpisy.

zkouska
Technické parametr v oznamka| jednotka hodnota
P v dieEsNEN [P )
délka 1848-1 m min. udavana délka
Rozméry Sirka 1848-1 m 1,00 m +0,8%
primost 1848-1 mm max. 20 mm/10 m délky
Zjevné vady 1850-1 - bez zjevnych vad
Plo$na hmotnost 1849-1 kg/m2 0,90+0,15
Reakce na ohen 13501-1 trida E
Tahové vlastnosti: 8lna >
Pevnost p?"jel’na N/50mm >:88
> : pricna 12311-1 =
Tahové vlastnosti: podélna % 21,5
Taznost pri¢na ° >2,5
Odolnost proti protrhavani (dfik héebiku) 12310-1 N >50
Tahové podéing 2450
vlastnosti: N/50mm
51 pfiéna >250
Ur,ne é , Pevnoit 12311-1
starnuti Tahové podéina >1,0
vlastnosti: %
TaZnost pricna >2,0
Vodotésnost 13111 W1 0ml
Neobsahuje slozky a pfisady povazované za nebezpecné
Uvedené hodnoty jsou stanoveny statisticky a mohou vykazovat tolerance. Systém prokazovani shody 2+, 3
Vyrobce: tel.: +420 494 383 431 11.12.2023
Charvét a.s. fax: +420 494 383 308 1.0.6

Druzstevni 289, 51742 Doudleby nad Orlici

email: info@charvat.cz
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